附件一：204项石油天然气、汽车、黑色冶金、轻工、锅炉压力容器行业

标准编号、名称及实施日期
	序号
	标准编号
	标  准  名  称
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	石油天然气行业
	
	
	
	

	1
	SY/T 0315-2005
	钢质管道单层熔结环氧粉末外涂层技术规范
	SY/T0315-1997
	　
	2005-11-01

	2
	SY/T 0602-2005
	甘醇型天然气脱水装置规范
	　
	IDT API SPEC 12GDU：1990
	2005-11-01

	3
	SY/T 0603-2005
	玻璃纤维增强塑料储罐规范
	　
	IDT API SPEC 12P：1995
	2005-11-01

	4
	SY/T 0604-2005
	工厂焊接液体储罐规范
	　
	IDT API SPEC 12F：1994
	2005-11-01

	5
	SY/T 0605-2005
	凝析气田地面工程设计规范
	　
	　
	2005-11-01

	6
	SY/T 4105-2005
	钢制储罐无溶剂聚氨酯涂料内防腐层技术规范
	　
	　
	2005-11-01

	7
	SY/T 4106-2005
	管道无溶剂聚氨酯涂料内外防腐层技术规范
	　
	　
	2005-11-01

	8
	SY/T 4107-2005
	复合防腐涂层各层厚度破坏性测量方法
	　
	NEQ 
ASTM D 4138
	2005-11-01

	9
	SY/T 4108-2005
	输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计、施工及验收规范
	　
	　
	2005-11-01

	10
	SY/T 4109-2005
	石油天然气钢质管道无损检测
	SY/T0443-1998
SY/T0444-1998
SY/T4056-1993
SY/T4065-1993
	NEQ 
API STD 1104
	2005-11-01

	11
	SY/T 5046-2005
	地震检波器
	SY/T5046.1-2000
SY/T5046.3-2002
SY/T5046.4-2002
SY/T6480-2000
	　
	2005-11-01

	12
	SY/T 5083-2005
	尾管悬挂器及尾管回接装置
	SY/T5083-1991
	　
	2005-11-01

	13
	SY/T 5107-2005
	水基压裂液性能评价方法
	SY/T5107-1995
	　
	2005-11-01

	14
	SY/T 5118-2005
	岩石中氯仿沥青的测定
	SY/T5118-1995
	　
	2005-11-01

	15
	SY/T 5215-2005
	钻具止回阀
	SY/T5215-1987
	　
	2005-11-01

	16
	SY/T 5225-2005
	石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程
	SY5225-1994
	　
	2005-11-01

	17
	SY/T 5226-2005
	CJT系列抽油机节能拖动装置
	SY/T5226-1997
	　
	2005-11-01

	18
	SY/T 5255-2005
	石油钻井用砂泵
	SY/T5255-1991
SY/T5707-1995
	　
	2005-11-01

	19
	SY/T 5325-2005
	射孔施工及质量监控规范
	SY/T5325-1988
SY/T5604-2002
SY/T5784-1993
SY/T6412-1999
	　
	2005-11-01

	20
	SY/T5332-2005
	陆上地震勘探数据处理技术规程
	SY/T5332-1997
SY/T5512-1996
SY/T5513-2003
SY/T6441-2000
	　
	2005-11-01

	21
	SY/T 5346-2005
	岩石毛管压力曲线的测定
	SY/T5346-1994
	　
	2005-11-01

	22
	SY/T 5347-2005
	钻井取心作业规程
	SY/T5347-1997
SY/T5356-1999
SY/T5437-2000
SY/T6197-1996
	　
	2005-11-01

	23
	SY/T 5372-2005
	注水井分注施工作业规程及质量评价方法
	SY/T5372-1991
	　
	2005-11-01

	24
	SY/T 5376-2005
	石油通井机
	SY/T5140-1987
SY/T5376-1991
	　
	2005-11-01

	25
	SY/T 5412-2005
	下套管作业规程
	SY/T5412-1996
	　
	2005-11-01

	26
	SY/T 5465-2005
	注入、产出剖面测井作业规范
	SY/T5465-2000
SY/T5776.1-1995
SY/T5776.2-1995
	　
	2005-11-01

	27
	SY/T 5483-2005
	常规地层测试技术规程
	SY/T5483-1997
	　
	2005-11-01

	28
	SY/T 5504.1-2005
	油井水泥外加剂评价方法 第1部分：缓凝剂
	SY/T5504-1996
	　
	2005-11-01

	29
	SY/T 5504.2-2005
	油井水泥外加剂评价方法  第2部分：降失水剂
	SY/T5960-1994
	　
	2005-11-01

	30
	SY/T 5520-2005
	圈闭评价技术规范
	SY/T5520-1996
	　
	2005-11-01

	31
	SY/T 5530-2005
	石油钻机和修井机用水龙头
	SY/T5530-1992
	　
	2005-11-01

	32
	SY/T 5767-2005
	管输原油降凝剂技术条件及输送工艺规范
	SY/T5767-2002
SY/T6469-2000
	　
	2005-11-01

	33
	SY/T5774-2005
	SN388地震数据采集系统检验项目及技术指标
	SY/T5774-1995
	　
	2005-11-01

	34
	SY/T 5827-2005
	解卡打捞工艺作法
	SY/T5827-1993
	　
	2005-11-01

	35
	SY/T 5841-2005
	钻井技术经济指标及计算方法
	SY/T5841-1993
SY/T6056-1994
	　
	2005-11-01

	36
	SY/T 5851-2005
	油田开发调整方案编制技术要求
	SY/T5851-1993
SY/T6209-1996
SY/T6425-2000
	　
	2005-11-01

	37
	SY/T 5854-2005
	油田专用湿蒸汽发生器安全规定
	SY5854-93
	　
	2005-11-01

	38
	SY/T 5873-2005
	有杆泵抽油系统设计、施工推荐作法
	SY/T5873.1-1993
SY/T5873.2-1994
SY/T5873.3-1993
SY/T5873.4-1993
SY/T5903-1993 SY/T5905-1993
	　
	2005-11-01

	39
	SY/T 5952-2005
	油气水井井下工艺管柱工具图例
	SY/T5952-1994
	　
	2005-11-01

	40
	SY/T 5969-2005
	油气探井油气水层录井综合解释规范
	SY/T5969-1994
SY/T5977-1994
SY/T6020-1994
SY/T6037-1994
	　
	2005-11-01

	41
	SY/T 6069-2005
	油气管道仪表及自动化系统运行技术规范
	SY/T6069-1994
SY/T6324-1997
	　
	2005-11-01

	42
	SY/T 6078-2005
	金属立式罐制作安装劳动定额
	SY/T6078-1994
	　
	2005-11-01

	43
	SY/T 6139-2005
	石油测井专业词汇
	SY/T6139-1996
	　
	2005-11-01

	44
	SY/T 6170-2005
	气田开发主要生产技术指标及计算方法
	SY/T6170-1995
	　
	2005-11-01

	45
	SY/T 6174-2005
	油气藏工程常用词汇
	SY/T6174-1995
	　
	2005-11-01

	46
	SY/T 6181-2005
	海上测井与射孔作业技术规程
	SY/T6181-1996
	　
	2005-11-01

	47
	SY/T 6223-2005
	钻井净化设备配套、安装、使用和维护
	SY/T6223-1996
	　
	2005-11-01

	48
	SY/T 6227-2005
	石油工业数据库设计规范
	SY/T6227-1996
	　
	2005-11-01

	49
	SY/T 6249-2005
	磁力仪使用与维护
	SY/T6249-1996
	　
	2005-11-01

	50
	SY/T 6254-2005
	井壁取心器的使用与维护
	SY/T5917-1994
SY/T6254-1996
	　
	2005-11-01

	51
	SY/T 6327-2005
	石油钻采机械产品型号编制方法
	SY/T5026-1993
SY/T5105-1997
SY/T5629-1998
SY/T6327-1997
	　
	2005-11-01

	52
	SY/T 6366-2005
	油田开发主要生产技术指标及计算方法
	SY/T6287-1997
SY/T6366-1998
	　
	2005-11-01

	53
	SY/T 6484-2005
	气举井操作、维护及故障诊断推荐作法
	SY/T6484-2000
	IDT API 
RP 11V5:1999
	2005-11-01

	54
	SY/T 6543.3-2005
	欠平衡钻井技术规范   第3部分：施工规程
	　
	　
	2005-11-01

	55
	SY/T 6611-2005
	石油定量荧光录井规范
	　
	　
	2005-11-01

	56
	SY/T 6612-2005
	石油天然气探明储量报告附图表内容与格式
	　
	　
	2005-11-01

	57
	SY/T 6613-2005
	钻井液流变学与水力学计算程序推荐作法
	　
	IDT API 
RP 13D：2003
	2005-11-01

	58
	SY/T 6614-2005
	钻井液振动筛筛布标识推荐作法
	　
	IDT API 
RP 13E：1993
	2005-11-01

	59
	SY/T 6615-2005
	钻井液用乳化剂评价程序
	　
	　
	2005-11-01

	60
	SY/T 6616-2005
	含硫油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范
	　
	　
	2005-11-01

	61
	SY/T 6617-2005
	核磁共振测井资料处理及解释规范
	　
	　
	2005-11-01

	62
	SY/T 6618-2005
	碳氧比测井资料处理及解释规范
	　
	　
	2005-11-01

	63
	SY/T 6619-2005
	中子寿命测井作业质量监控规范
	　
	　
	2005-11-01

	64
	SY/T 6620-2005
	油罐检验、修理、改建和翻建
	　
	IDT API STD 653：2001
	2005-11-01

	65
	SY/T 6621-2005
	输气管道系统完整性管理
	　
	IDT ASME B31.8S：2001
	2005-11-01

	66
	SY/T 6622-2005
	评价钻井液处理系统推荐作法
	　
	IDT API 
RP 13C：1996
	2005-11-01

	67
	SY/T 6623-2005
	内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管规范
	　
	MOD API 
SPEC 5LD：1998
	2005-11-01

	68
	SY/T 6624-2005
	工程地震仪
	　
	　
	2005-11-01

	69
	SY/T 6625-2005
	成像测井地面仪通用技术条件
	　
	　
	2005-11-01

	70
	SY/T 6626-2005
	电子单多点测斜仪
	　
	　
	2005-11-01

	71
	SY/T 6627-2005
	数字地震仪校准方法
	　
	　
	2005-11-01

	72
	SY/T 6628-2005
	陆上石油天然气生产环境保护推荐作法
	　
	MOD 
API RP51：2001
	2005-11-01

	73
	SY/T 6629-2005
	陆上钻井作业环境保护推荐作法
	　
	MOD 
API RP52：1995
	2005-11-01

	74
	SY/T 6630-2005
	改进经营者和承包商的安全工作推荐作法
	　
	IDT API  RP2220：1991
	2005-11-01

	75
	SY/T 6631-2005
	危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法
	　
	　
	2005-11-01

	76
	SY/T 6632-2005
	海洋石油警示标志
	　
	　
	2005-11-01

	77
	SY/T 6633-2005
	海上石油设施应急报警信号规定
	　
	　
	2005-11-01

	78
	SY/T 6634-2005
	滩海陆岸石油作业安全规程
	　
	　
	2005-11-01

	79
	SY/T 6635-2005
	管道系统组件检验推荐作法
	　
	MOD API 
RP 574：1998
	2005-11-01

	80
	SY/T 6636-2005
	游梁式抽油机用电动机规范
	　
	MOD API SPEC 11L6:1993
	2005-11-01

	81
	SY/T 6637-2005
	输气管道系统能耗测试和计算方法
	　
	　
	2005-11-01

	82
	SY/T 6638-2005
	天然气长输管道和地下储气库工程设计节能技术规范
	　
	　
	2005-11-01

	83
	SY/T 6639-2005
	检波器测试仪校准方法
	JJG（石油）21-1996
	　
	2005-11-01

	84
	SY/T 6640-2005
	电子式井下压力计校准方法
	JJG（石油）09-1999
	　
	2005-11-01

	85
	SY/T 7552-2005
	原油  水的测定    卡尔．费休电位滴定法
	　
	IDT ISO 10336：1997
	2005-11-01

	86
	SY/T 10017-2005
	海底电缆地震资料采集技术规程
	SY/T10017-1998
	　
	2005-11-01

	87
	SY/T 10051.2-2005
	改良缺口韧性的轧制型钢规范
	　
	IDT API SPEC 2MT2:2002
	2005-11-01

	
	汽车行业
	
	
	
	

	88
	QC/T 645-2005
	清障车
	QC/T 645-2000
	
	2006-01-01

	89
	QC/T 733-2005
	沙漠车辆
	　
	
	2006-01-01

	90
	QC/T 734-2005
	摩托车和轻便摩托车发动机密封性能技术要求与试验方法
	　
	
	2006-01-01

	91
	QC/T 735-2005
	摩托车和轻便摩托车方向把角度 宽度尺寸
	　
	MOD JASO T 102-1984
	2006-01-01

	92
	QC/T 736-2005
	轿车发动机钢带组合油环技术条件
	　
	
	2006-01-01

	93
	QC/T 737-2005
	轿车发动机铸铁活塞环技术条件
	　
	
	2006-01-01

	94
	QC/T 654-2005
	摩托车和轻便摩托车制动器台架试验方法
	QC/T 654-2000
	
	2006-01-01

	95
	QC/T 655-2005
	摩托车和轻便摩托车制动器技术条件
	QC/T 655-2000
	
	2006-01-01

	96
	QC/T 738-2005
	轻便摩托车用电喇叭技术条件
	
	
	2006-01-01

	
	黑色冶金行业
	
	
	
	

	97
	YB/T 005-2005 
	酸性铁球团矿             
	YB/T005-1991 
	
	2005-12-01

	98
	YB/T 037-2005 
	优质结构钢冷拉扁钢        
	YB/T037-1993 
	
	2005-12-01

	99
	YB/T 039-2005 


	汽车车轮挡圈、锁圈用热轧型钢

                     
	YB/T039-1993 

YB/T040-1993 
	
	2005-12-01

	100
	YB/T 045-2005 
	鳞片石墨厚度测定方法      
	YB/T045-1993 
	
	2005-12-01

	101
	YB/T 091-2005 
	锻（轧）钢球              
	YB/T091-1996 
	
	2005-12-01

	102
	YB/T 092-1996 
	合金铸铁磨球              
	YB/T092-1996 
	
	2005-12-01

	103
	YB/T 093-2005 
	低铬合金铸铁磨段          
	YB/T093-1996 
	
	2005-12-01

	104
	YB/T 101-2005 
	电炉炉底用MgO-CaO-Fe2O3 系合成料
	YB/T101-1997 
	
	2005-12-01

	105
	YB/T 103-2005 
	天然放电锰粉              
	YB/T103-1997 
	
	2005-12-01

	106
	YB/T 104-2005 
	电熔莫来石                
	YB/T104-1997 
	
	2005-12-01

	107
	YB/T 105-2005 
	冶金石灰物理检验方法      
	YB/T105-1997 
	
	2005-12-01

	108
	YB/T 319-2005 
	冶金用锰矿石              
	YB/T319-1997 
	
	2005-12-01

	109
	YB/T 421-2005 


	铁烧结矿                 


	YB/T421-1992 

YB/T006-1991 
	
	2005-12-01

	110
	YB/T 2303-2005 
	重苯                      
	YB/T2303-1980 
	
	2005-12-01

	111
	YB/T 2406-2005 
	富锰渣                    
	YB/T2406-1987 
	
	2005-12-01

	112
	YB/T 2818-2005 
	石墨块                    
	YB/T2818-1994 
	
	2005-12-01

	113
	YB/T 4028-2005 
	深井水泵用电焊钢管        
	YB/T4028-1991 
	
	2005-12-01

	114
	YB/T 4135-2005 
	高氮铬铁      
	
	
	2005-12-01

	115
	YB/T 4136-2005 
	锰氮合金
	
	
	2005-12-01

	116
	YB/T 4137-2005 
	低焊接裂纹敏感性高强度钢板
	
	
	2005-12-01

	117
	YB/T 4138-2005 
	焦粉和小颗粒焦炭
	
	
	2005-12-01

	118
	YB/T 4139-2005 
	连续铸钢电磁搅拌器
	
	
	2005-12-01

	119
	YB/T 5034-2005 
	履带用热轧型钢            
	YB/T5034-1996
	
	2005-12-01

	120
	YB/T 5058-2005 
	弹簧钢、工具钢冷轧钢带    
	YB/T5058-1993 
	
	2005-12-01

	121
	YB/T 5059-2005 
	低碳钢冷轧钢带            
	YB/T5059-1993 
	
	2005-12-01

	122
	YB/T 5071-2005 
	β-甲基吡啶馏份           
	YB/T5071-1993 
	
	2005-12-01

	123
	YB/T 5072-2005 
	粗轻吡啶中吡啶及其同系物含量的测定方法
	YB/T5072-1993 
	
	2005-12-01

	124
	YB/T 5074-2005 
	吡啶类产品水分含量测定方法
	YB/T5074-1993 
	
	2005-12-01

	125
	YB/T 5082-2005
	粗酚灼烧残渣测定方法      
	YB/T5082-1993 
	
	2005-12-01

	126
	YB/T 5084-2005 
	化工用二氧化锰矿粉        
	YB/T5084-1993 
	
	2005-12-01

	127
	YB/T 5086-2005
	工业蒽中蒽含量测定方法    
	YB/T5086-1993 
	
	2005-12-01

	128
	YB/T 5092-2005
	焊接用不锈钢丝
	YB/T5092-1996
	
	2005-12-01

	129
	YB/T 5093-2005
	固体古马隆-茚树脂         
	YB/T5093-1993 
	
	2005-12-01

	130
	YB/T 5094-2005 
	固体古马隆-茚树脂外观颜色 测定方法
	YB/T5094-1993
	
	2005-12-01

	131
	YB/T 5095-2005 
	固体古马隆-茚树脂酸碱度测定方法
	YB/T5095-1993
	
	2005-12-01

	132
	YB/T 5142-2005 


	冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书
	YB/T5142-1993 


	
	2005-12-01

	133
	YB/T 5179-2005
	高铝矾土熟料              
	YB/T5179-1993 
	
	2005-12-01

	134
	YB/T 5180-2005 


	硬质粘土与高铝矾土熟料杂质检验方法
	YB/T5180-1993 


	
	2005-12-01

	135
	YB/T 5196-2005
	飞机操纵用钢丝绳          
	YB/T5196-1993 
	
	2005-12-01

	136
	YB/T 5197-2005 
	航空用钢丝绳              
	YB/T5197-1993 
	
	2005-12-01

	137
	YB/T 5207-2005
	硬质粘土熟料              
	YB/T5207-1993 
	
	2005-12-01

	138
	YB/T 5227-2005
	汽车车轮轮辋用热轧型钢    
	YB/T5227-2000 
	
	2005-12-01

	139
	YB/T 5231-2005 


	定膨胀封接铁镍钴合金      


	YB/T5231-1993

YB/T5232-1993

YB/T5234-1993 
	
	2005-12-01

	140
	YB/T 5233-2005
	无磁定膨胀瓷封镍基合金   
	YB/T5233-1993 
	
	2005-12-01

	141
	YB/T 5235-2005 
	定膨胀封接铁镍铬、铁镍合金
	YB/T5235-1993 
	
	2005-12-01

	142
	YB/T 5236-2005
	杜美丝芯用铁镍合金4J43   
	YB/T5236-1993 
	
	2005-12-01

	143
	YB/T 5237-2005
	玻封铁镍铜合金4J41       
	YB/T5237-1993 
	
	2005-12-01

	144
	YB/T 5238-2005
	线纹尺用定膨胀铁镍合金4J58
	YB/T5238-1993 
	
	2005-12-01

	145
	YB/T 5239-2005
	无磁磁尺基体用铁锰合金4J59
	YB/T5239-1993 
	
	2005-12-01

	146
	YB/T 5240-2005 
	玻封铁铬合金4J28         
	YB/T5240-1993 
	
	2005-12-01

	147
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